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PRIEDAS Nr. 2 E
2022-12-23 STIKLO PAKETU GAMYBA
Versija Nr. 7

GAMINIO CHARAKTERISTIKOS

UAB ,GLASS LT" gamina argonu uzpildytus stiklo paketus, susidedancius i$ dviejy arba trijy stiklo
laksty, atskirty aliumininiais arba plastikiniais rémeliais, lenktais arba pjautais kampais.

Stiklas

Rémelis

Absorbentas

Rémelio jungtis

Vidinis hermetikas

I8orinis 4
hermetikas

1 pav. Standartiné vienkamerinio stiklo paketo struktura

PASTABOS:
a) Galimos ir kitos nestandartinés stikly pakety struktiros;
b) Automatinis argono uZpildymas negarantuojamas mazesniuose nei 180x350 mm ir nestaciakampiy formy gaminiuose;
¢) Rekomenduojame tonuotus ir atspindincius ant tonuotos mases stiklus nuo 6 mm storio naudoti tik gradintus;
d) Pagal nutylejima rastuoti stiklai dedami vertikalioje pozicijoje ir rasto danga j vid,
e) Gaminiui taikoma garantija (Priedas Nr. 3).

1. STIKLO PAKETY ILGAAMZISKUMAS

Stiklo pakety ilgaamZiskumas priklauso nuo:
e Pastato ar konstrukcijy judéjimo dél jvairiy veiksniy;
Pastato ar konstrukcijy vibracijos dél jvairiy veiksniy;
Rémo jlinkiy ar pazeidimo dél jvairiy veiksniy;
Rémo konstrukcijos (pvz. neefektyvus/uzsikimses rémo drenaZzas, tiesioginis stiklo paketo salytis su rému);
Rémo ir jo elementy tikslumo;
Kaladéliy sumontavimo j lango rema kokybés;
Rémo jmontavimo pastatuose ir konstrukcijose kokybes;
Rémo plétimosi/susitraukimo/judéjimo dél i$ oro ar kity Saltiniy absorbuotos drégmés ir temperatiros;

2. STIKLO SAVYBES IR JAS APIBUDINANCIOS KLASES (STR 2.04.01:2018)

1 lentelé

Eil. Stiklo

NF. Stiklo savybé Klasé Pastabos

Atsparumas smugiui
Svytuokle

3 klasés stiklo atsparumas smigiui maziausias, 1 klasés —

3,21 didZiausias

Stiklas subyra sudarydamas daug jvairaus dydZio Sukiy su
A astriais  krastais. Sis stiklo suirimo pozymis bidingas
paprastajam stiklui.

Stiklas jtroksta, jl0Zta. Stiklo Sukés iSlieka prilipusios prie
2 Stiklo duzimo biidas B plévelés. Sis stiklo suirimo pozymis bidingas laminuotajam,
padengtam plévelémis ir vielos tinklu armuotajam stiklui.

Stiklas subyra sudarydamas daug mazy Sukiy, kurios santykinai
C yra nekenksmingos. Sis stiklo suirimo pozymis bidingas
termiskai grtdintam stiklui.

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
" Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
i //\ PVM kodas LT245788219 LT-08105 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370315) 24101
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2 pav. Stiklo duzimo biidai (i$ kairés j deSine: paprastasis, griidintas, laminuotas stiklai)

3. GALIMI STIKLO BRIAUNOS APDIRBIMO BUDAI

Priklausomai nuo stiklo ar stiklo paketo paskirties galimi keli briauny apdirbimo btdai, kurie pagerina sauga,
estetika, funkcionaluma, matmeny tolerancijg ir sumazina jtriikimy rizika.
2 lentelé

Stikly krastinés po raizymo

Krastai astrls, galimi mikrotriikimai, kurie néra matomi plika akimi.

Stikly krastinés po krasty bukinimo

Bukinimas pilnai neapdirba stiklo krasty dél briaunos netolygumuy.

Tiesiog nuimamas stiklo briaunos astrumas ir jtempimas dél to stiklg ar

stiklo paketq lengviau ir saugiau transportuoti tolimesniuose etapuose.

Sis briaunos apdirbimo biidas neskirtas estiniam stiklo briaunos vaizdui

gerinti.

Rekomenduojame naudoti krasty bukinima:

e visiems laminatams;

e jei stiklo lakstas didesnis nei 4 m?, arba viena i$ krastiniy ilgesné
nei 2500 mm;

e jei dvikameriuose stiklo paketuose vidurinis stiklas selektyvinis ar
tonuotas, bukinti Sio stiklo krastus;

e visiems trikamerio stiklo paketo stiklams.

StandartiSkai visi gridinti ar termiskai sustiprinti stiklai yra bukinami.

Stikly krastinés po krasty ir plokstumos bukinimo

Bukinimas pilnai neapdirba stiklo krasty ir plokStumos dél briaunos
netolygumy. Tiesiog nuimamas stiklo briaunos astrumas ir jtempimas,
palyginama briaunos plokStuma dél to stiklg ar stiklo paketg lengviau ir
saugiau transportuoti tolimesniuose etapuose. Mazéja rizika, kad stiklas
skils dél briaunos plokstumos netolygumy.

Sis briaunos apdirbimo budas neskirtas estiniam stiklo briaunos vaizdui
gerinti.

Rekomenduojama naudoti krasty ir plokStumos bukinimg 2>66.x
laminatams.
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2 lentelé (tesinys)

Stikly krastinés po Slifavimo C kantu

Dazniausiai naudojamas atviram stiklinimui ar pertvaros zonoms, kur
reikalinga lygi, estetiska briauna.

Sumazina termoskilimo rizikg t.y. didéja kritinis temperatiry skirtumas
stiklo plokstumoje (Zr. 29 lentele).

Stikly krastinés po slifavimo F kantu

Dazniausiai naudojamas atviram stiklinimui ar pertvaros zonoms, kur
reikalinga lygi, estetiska briauna.

Sumazina termoskilimo rizikg t.y. didéja kritinis temperatiry skirtumas
stiklo plokstumoje (zr. 29 lentele).

Stikly krastinés po poliravimo C kantu (su kampy nuémimu kaip
papildoma opcija)

Dazniausiai naudojamas atviram stiklinimui ar pertvaros zonoms, kur
reikalinga lygi, estetiska briauna.

Sumazina termoskilimo rizikg t.y. didéja kritinis temperatiry skirtumas
stiklo plokstumoje (Zr. 29 lentele).

Priklausomai nuo jrengimo stiklo briauna gali bti skaidri arba Siek tiek
matiné.

Stikly krastinés po poliravimo F kantu

Dazniausiai naudojamas atviram stiklinimui ar pertvaros zonoms, kur
reikalinga lygi, estetiska briauna.

Sumazina termoskilimo rizikg t.y. didéja kritinis temperatiry skirtumas
stiklo plokStumoje (Zr. 29 lentele).

Priklausomai nuo jrengimo stiklo briauna gali bti skaidri arba Siek tiek
matiné.
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4. REKOMENDUOJAMI STIKLO PAKETYU MATMENYS PAGAL STIKLO STOR]
Vienos kameros stiklo paketai
3 lentelé
Stiklo Tarpas tarp | Maksimalus Mgksimalus Maksvimalus
. Struktura stikly, plotas, krastinés ilgis, | krastiniy
storis, mm 2 .
mm m mm santykis
4-9-4 9 2,50 2500 (200x2000)
4/4 4-12-4 12 3,35 2500 (200x2500) 1:6
4-16-4 16 3,35 2500 (200x2500)
6/4 6-12-4 12 3,20 3000 (200x2700) 1:6
6-16-4 16 3,50 3000 (200x2700) ’
6/6 6-12-6 12 4,50 3200 (200x2700) 1:8
6-16-6 16 7,00 3500 (200x2700) )
8/6 8-14-6 14 7,50 3500 (200x2700) 1:8
8-16-6 16 8,00 3700 (200x2700) )
8-14-8 14 8,50 3500 .
8/8 8-16-8 16 9,00 4000 1:10
10/8 10-16-8 16 12,50 5000 1:10
Dviejy kamery stiklo paketai
4 lentelé
stiklo ) Tarp?s Maksimalus Mek_sir_na_lufy Maksvin_1a_lus
storis, mm Struktura |tarp stikly, plotas, krastinés ilgis, krastln!q
’ mm m? mm santykis
4-9-4-9-4 9 2,50 2500 (200x2000)
4/4/4 4-12-4-12-4 12 3,35 2500 (200x2500) 1:6
4-16-4-16-4 16 3,35 2500 (200x2500)
6-12-4-12-4 12 3,20 3000 (200x2700) .
6/4/4 | 6164164 16 3,50 3000 (200x2700) 1:6
6-12-6-12-6 12 4,50 3200 (200x2700) .
6/6/6 | 6166-166 16 7,00 3500 (200x2700) 1:8
8/6/6 8-14-6-14-6 14 7,50 3500 (200x2700) 1:8
8-16-6-16-6 16 8,00 3700 (200x2700) )
8-14-8-14-8 14 8,50 3500 .
8/8/8 | 5168168 16 9,00 4000 1:10
10/8/8 10-16-8-16-8 16 12,50 5000 1:10
PASTABOS:
a) Skliausteliuose nurodytiems minimaliems ir maksimaliems krastinés ilgiams taikomas didesnis krastiniy

santykis: iki 1:10.

b)

Laminuoto stiklo storis apskaiCiuojamas pagal koeficienta: “float” stiklas / 0,63 (laminato plévelés

nejskaiciuojamos, pvz.: 33.1 atitinka 4 mm stiklg, 44.1 — 44.4 atitinka 6 mm stiklg ir t.t.).

0)
d)

Stikly storiai tik rekomendacinio pobiidzio ir kiekvienu atveju gali biti vertinami individualiai;
Standartinis polisulfido uztepimo gylis: 3,5 — 4,5 mm;

Jeigu stiklo paketo plotas 8,00 — <9,00 m?, tuomet rekomenduojamas polisulfido uztepimo gylis yra 6,5

mm;

Jeigu stiklo paketo plotas >9,00 m2, tuomet rekomenduojamas polisulfido uztepimo gylis yra 8,5 mm;

e)

Lentelése pateikti stiklo paketo maksimaltus matmenys esant tokioms sglygoms:
Vertikaliam stiklinimui;
Stiklinimo aukstis 0 — 8 metrai;

Kai tvirtinamos visos keturios krastinés;
Netaikoma kampiniam stiklinimui;
Esant vidutinei véjo apkrovai Lietuvoje 0,5 kN/m2.
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5. REKOMENDUOJAMI GRUDINTY IR TERMISKAI SUSTIPRINTY STIKLY MATMENYS
PAGAL STIKLO STORJ

5 lentelé

8-19 mm 100-2800 x 200-5000, su min matmeny ir svorio apribojimais

5-6 mm 100-2500 x 200-4000

4 mm* 100-1800 (1900) x 200-2800 (3000)

4 mm | ZONA
4 min || ZOMA

L 3 mm (100-1000 x 200-2000)

200
100
DDODODDOQODOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOODOODDOOOOOODDDOOOO
QQQQQOOOQDC!C!C!OQOOOOODOOOQOODODOOOOODDDODOOODOOOOOO
SRS R ERERe NN E R ARSI RSN ERR AR AR RRSTE0IL252233
ILGOJI KRASTINE, mm
6 lentelé
I raudong zong patenkanciy stikly (visy storiy) termiskai apdirbti néra Maksimalus
galimybes, jy kokybé neatitiks LST EN 12150 arba LST EN 1863 standarty stiklo storis, | SMtVKistarp Maksimalus
reikalavimy. o ’ ilgosios ir stiklo plotas,
Grudinimas atliekamas 3 - 19 mm storio stiklams. Terminis sustiprinimas A TEES m’
atliekamas 4-10 mm storio stiklams. Krastni
PASTABOS: 4 6

a)  Minimalls ir maksimalls griidinamy skaidriy stikly matmenys pateikti 4 |5 8
lenteléje;

b) Minimalus selektyviniy stikly ilgosios krastinés matmuo yra 250 mm, 6 10 10
likusieji matmenys pagal 4 lentele; 8 12 11

c) Leistinas griidinamy skaidriy ir selektyviniy stikly krastiniy ilgio santykis 10 16 13
ir maksimalus plotas pateikti 5 lenteléje;

d) 4 mm stiklai, kuriy matmenys yra I ZONOS ribose: maks. 1800 mm x |12 17 14
2800 mm gridinami standartiskai;

e) 4 mm stiklai, kuriy matmenys yra II ZONOS ribose, t.y. didesni nei 1800 mm x 2800 mm, pries jy gamybg bitina
jvertinti stikly paskirtj bei papildomai derinti gridinimo galimybes, nes standartiskai uzgridinty stikly iSlinkis ar
kokybés parametrai gali neatitikti reikalaujamos kokybés bei Zenkliai sumazéja stikly stabilumas;

f) 15 ir 19 mm storio stiklams taikomi svorio apribojimai: <480 kg.

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
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Leistinas grudinto stiklo islinkimas*
7 lentelé
. c . Maksimalios reikSmés
Horlzontallatlig;':dmto stiklo Bendras islinkimas Vietinis iSlinkimas
(mm/m) (mm/per 300 mm ilgj) |
Poliruotasis (EN 572-1 ir EN 572-2) 3 0,3
Kiti 4 0,5

*Stiklo pakety struktiroje naudojamiems gridintiems stiklams bendras islinkis neturi virSyti 3 mm/m. Didesnis islinkis
leidZziamas kvadratinés ar beveik kvadratinés formos stiklams (kai krastiniy santykis iki 1:1,5) ar kai stiklas plonesnis
nei 6 mm.

} ‘;_ = e o R . o d ; . A

3 pav. Priklausomai nuo bendro ir vietinio islinkio galimas nezenklus ,bangavimo" efektas, kuris
neiskreipia vaizdo stiklo pagrindinéje zonoje zvelgiant statmenai pro stiklg

6. STIKLO PAKETY VERTINIMAS

Tikrinant defektus, svarbiausia yra bendras vaizdas per stiklo
paketg: ZziGréjimas j fong uz jo, o ne | atspindzius. Galimi neatitikimai //’"—“\
néra specialiai pazymimi. Stiklo gaminiy patikra, pagal 6 skyriaus 7-9
lenteles, reikia atlikti ne arciau nei i$ 3 metry atstumo nuo apZzitrimo :’i\
pavirSiaus statmenu stebéjimo kampu. Patikra turi bati vykdoma prie Q"
iSskaidytos dienos Sviesos (pvz. debesuoto dangaus) be tiesioginiy
saulés spinduliy ar dirbtino aps$vietimo. Maksimalus vertinimo laikas: iki Q"’
1 minutés 1 m2, ‘_)

Sis vertinimas netaikomas stiklo paketams su bent vienu
rastuotu, armuotu, rastuotu-armuotu, su piesiniu ar priesgaisriniu stiklu.
Siais atvejais butina konsultuotis su gamintoju.

3 metrai

4 pav. Stiklo vertintojo pozicija apZitiros metu

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
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e _alF I STIKLO PAKET GAMYBA
i Pagrindiné zona |
3 3 1
:hHOT
R - Hermetiko zona: 15 mm plotis nuo stiklo paketo
% £ krasto visu perimetru.
@ 3 § E - Pakrascio zona: 50 mm stiklo pavirSiaus ilgio ir 50
! mm plocio nejskaitant hermetiko zonos (ne tokie griezti
@ vertinimo kriterijai).
@ f M - Pagrindiné zona: (grieztesni vertinimo kriterijai).
5 pav. Stiklo paketo zonos tikrinimo metu
7. STIKLO PAKETU VIZUALINES KOKYBES TIKRINIMAS
Leistini stiklo paketo vizualiniai taskiniai defektai* 8 lentelé
Defekto dydis Stiklo paketo laksto dydis [S], m?
[2], mm
Zona | (nejskaitant s<1 1<S<2 2<5<3 3<s
optiskai iSkreipto
ploto)
R Visi dydziai Be apribojimy
g<1 Leidziama, jei kiekviename @ < 20 cm plote maziau nei 3 vnt.
E 1<@<3 4 ‘ 1 per perimetro metrg
@>3 Neleistina
@<1 Leidziama, jei kiekviename @ < 20 cm plote maziau nei 3 vnt.
M 1<@<2 2 | 3 5 5+2/m?
a>2 Neleistina

*Taskinis defektas — tai stiklo liejimo defektas (pvz.: oro burbuliukas, jlieta taskiné nuoséda ar jlaminuota taskiné
déme tarp stikly).

Leistini stiklo paketo vizualiniai nuosédy defektai*

9 lentelé

Zona Tipas ir defekto Stiklo paketo laksto dydis [S], m2
dydis [@], mm S=<1 1<S
R Visi tipai ir dydziai Be apribojimy
Taskai, @ < 1 Be apribojimy
Taskai, 1 <@ <3 4 | 1 per perimetro metrg
E Démeés, @ < 17 1
Taskai, @ > 3
ir Ne daugiau 1
Démés @ > 17
Taskai, @ < 1 LeidZziama, jei kiekviename @ < 20 cm plote ne daugiau 3 vnt.
Taskai, 1 <@ <3 LeidZiama, jei kiekviename @ < 20 cm plote ne daugiau 2 vnt.
M Tagkai, @ > 3
ir Neleistina
Démés, @ > 17

* Nuosédos — tai tasky ar démiy pavidalu gamyboje naudojamy medziagy likuciai, kiti neSvarumai (pvz.: pirminio ar
antrinio hermetiko likuciai).
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Leistini jbréZimai ir linijiniai defektai 10 lentelé
Zona Vieno jbrézimo ilgis, mm Atskiry jbrézimy ilgiy suma, mm

R Be apribojimy

E <30 <90

M <1 <45

E ir M zonose plauko pavidalo jbrézimai neleistini didesnés koncentracijos.

7-9 lentelése nurodyty leistiny nuokrypiy skaicius per papildomg komponentg padidinamas 25%.

Pvz.:
Dviejy kamery stiklo paketai:

Leistiny nuokrypiy skaicius padidinamas 25% (dauginama is 1,25).

Laminuotas stiklas iS trijy stiklo laksty:

Leistiny nuokrypiy skaicius padidinamas 75% (dauginama is 1,75).

LeidZziami krasto defektai:

ISorinés dalies ir pakrascio pazeidimai ar kriauklés, nevirSijantys s stiklo storio, nedarantys jtakos stiklo tvirtumui ir

neiSeinantys uz pakrasciy sandariklio riby.

Kriauklés, esancios viduje be palaidy Sukiy, kurios uzsandarintos hermetikais.

Struktdriniam stiklinimui skirti stiklo paketai:

Ant iSorinio ar vidinio stiklo R zonoje neleidziami iSorinés dalies ir pakrascio pazeidimai ar kriauklés, kurios matomos i$ 3

metry atstumo ir virSija ¥ stiklo storio.
Laminuotas stiklas:

Krasto zonoje leidziamas plévelés susitraukimas iki 6 mm nuo krasto, linijiniai defektai, laminuoty stikly prasislinkimas

iki 3 mm.

Jeigu laminuoti stiklai bus naudojami atviram stiklinimui ir krastinés bus akivaizdZiai matomos, bitina apie tai
informuoti, taip pat rekomenduojame uZsisakyti Slifavimo ar poliravimo paslauga, bei papildomai suderinant stikly
prasislinkimg ir defektus krasto ir pakrascio zonoje.
Nerekomenduojame lauko sglygose eksploatuoti laminuoty stikly atviromis krastinémis. Pateke tarp stikly krituliai ar
kitos atmosferos dalelés gali nepataisomai juos paZzeisti (gali atsirasti oro tarpai, spalvos pasikeitimas ir kt.).

Stikly laminavimui naudojamos spalvotos plévelés (COLOR EVA) daZai (dazikliai) néra atsparlis UV spinduliams, todél
prasiskverbusi pro laminuotg stiklg saulés Sviesa ir ultravioletiné spinduliuoté gali jtakoti COLOR EVA plévelés blukima.
Spalvoty laminuoty stikly blukimas gali trukti kelis metus, priklausomai nuo eksploatacijos vietos ir saulés spinduliuotés
intensyvumo. Siuo laikotarpiu dalinai pasikeicia stikly spalva, taciau véliau laminuoty stikly spalva tampa stabili.

LEISTINI STIKLO PAKETY MATMENUY NUOKRYPIAI

8.

Leistini stiklo pakety ilgio ir ploc¢io nuokrypiai

11 lentelé
stiklo paketai, kuriy: Plocio ir .at.lk§éi0 Stikly prasislinkimas,
nuokrypiai, mm mm
Visi stiklo lakStai < 6 mm
ir +2 <2
plotis ir aukstis < 2 m
6 mm < ploniausias lakstas < 12 mm
arba +3 <3
2 m < aukstis ar plotis < 3,5 m
Ploniausias lakstas < 12 mm
ir +4 <4
3,5 m < aukstis ar plotis < 5 m
Bent vienas lakstas > 12 mm
arba +5 <5
aukstis ar plotis > 5 m
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Leistinas stiklo pakety storiy nuokrypis*
12 lentelé
Stiklo paketas Stiklo rasis Stiklo paketo storio nuokrypis,

mm

Vienos kameros stiklo paketas

Visi paprastieji poliruotieji (,annealed £10
float") stiklai !

Bent vienas laminuotas, rastuotas ar kitas
ne poliruotas (,float") stiklas

+1,5

Dviejy kamery stiklo paketas

Visi paprastieji poliruotieji (,annealed 14
float") stiklai ’

Bent vienas laminuotas, rastuotas ar kitas
ne paprastasis stiklas

+2,8/-1,4

* Jei bent vienas stiklo laksStas storesnis nei 12 mm (ar 20 mm laminuoto stiklo atveju), bdtina konsultuotis su
stiklo pakety gamintoju.

Leistinas rémelio tiesumo nuokrypis

Vienos kameros stiklo paketuose, kuriy krastinés ilgis < 3,5 m, rémelio iSlinkis leidZiamas iki 4 mm, kai krastinés
ilgis > 3,5 m, rémelio iSlinkis leidziamas iki 6 mm.

Dviejy kamery stiklo paketuose rémeliy prasislinkimo vienas kito ar stiklo krasto atzvilgiu leistina paklaida 3 mm,
kai krastinés ilgis < 2,5 m ir 6 mm, kai krastinés ilgis > 2,5 m.

Vertinimas turi biti atliekamas statmenai stiklo plokStumai, Zvelgiant | rémelj akiy lygmenyje. Taip pat norint
sumazinti vizualiai nepageidaujama, nors leisting pagal standartg, rémeliy prasislinkimg, rekomenduojame naudoti
tamsios spalvos rémelius.

Ll

6 pav. Galimi rémelio netolygumo variantai
(1 — remelis, 2,3 — teoriné rémelio priklijavimo pozicija ir forma, 4 — deviacija)

Kiti leistini nuokrypiai:

Vidinio hermetiko (butilo) jsiterpimas uz rémelio | stiklo paketo kameros vidy leistinas iki 2 mm. Laikui
bégant dél temperatiros ir véjo jtakos butilo jsiterpimas gali padidéti.

Galimas antrinio hermetiko (polisulfido ar silikono) spalvos nevienodumas.

Dél gamybos technologijos, stiklo paketo viduje gali atsirasti nedidelis sausiklio (absorbento) ar rémelio
pjovimo liekany kiekis.

Dél gamybos technologijos, stiklo paketo viduje rémelio sujungimy skaicius yra leistinas daugiau nei du
kartus. Galimas tarpas tarp rémelio sujungimo iki 1,5 mm.

Stiklo pakety Zenklinimas ant vienos iS stiklo paketo rémelj sudaranciy atkarpy atitinka nustatytus kokybés
reikalavimus ir nelaikomas defektu.

Dél gamybos technologijos, negalime uztikrinti saugiy stikly Zenklinimo viename stiklo paketo kampe.

Stiklo paketuose su stiklais, padengtais dangomis, nejmanoma uztikrinti, kad danga bty visiskai pasalinta
Slifavimo metu. Dangos likutj ant stiklo pakrascio laikui bégant ima veikti korozija.

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
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9. SUDALINIMAI STIKLO PAKETO VIDUJE
Ribiniai sudalinimy matmenys:

Sudalinimai rémeliu:

Vertikali pozicija iki 1100 mm.

Horizontali pozicija visiems ploc¢iams iki 800 mm
(maksimalus atstumas tarp atramy).

Pastaba. Sudalinimas TGI rémeliu:

Vertikali ir horizontali pozicijos iki 500 mm.
(maksimalus atstumas tarp atramy).

Maksimalus stiklo paketo plotas iki 3 m2.

Galimi rémelio plociai: 10-22 mm.

Sudalinimai profiliu:

Vertikali pozicija iki 1600 mm.

Horizontali pozicija (maksimalus atstumas tarp atramy):
10/22, 12/20 iki 1200mm;

7 pav. Sudalinimas rémeliu

e 10/26 iki 1300mm;
o 12/22,12/24, 12/26  iki 1400mm;
e 10/30, 10/32 iki 1500mm;
e 12/30, 12/32 iki 1600mm.

8 pav. Sudalinimas profiliu

Minimalis sudalinimo lenkimo spinduliai (R):

Aliumininio rémelio: TGI rémelio:

. 8-16 mm plocio sudalinimas -R>100 mm; e 8-24 mm plocCio sudalinimas - R >100 mm;
e 18-20 mm plocio sudalinimas -R >150 mm;
e  22-24 mm plocio sudalinimas -R >200 mm;
. 27 mm plocio sudalinimas - nelenkiamas.

Dekoratyvinio sudalinimo:

. 8 mm plocio sudalinimas - R >80 mm (tik arkos);
e 18 mm ploCio sudalinimas -R >170 mm;
e 26 mm plocio sudalinimas -R >200 mm;
e 45 mm plocio sudalinimas - nelenkiamas.

Dekoratyvinio sudalinimo ribiniai laukeliai 13 lentelé
Dekoratyvinio Maksimalus
profilio plotis, 8 18 26 45 laukelio

mm iSmatavimai, mm
8 X - - - 700 x 700

18 - X X X 1200 x 700

26 - X X X 1200 x 700

45 - X X X 1200 x 1200

9 pav. Dekoratyvinis sudalinimas

e Skirtingo ploCio dekoratyviniai sudalinimai: 18, 26, 45 mm gali biiti jungiami tarpusavyje.

e Siekiant sumazinti vibracijg ir Silumos tiltg, tarp stiklo ir dekoratyvinio sudalinimo naudojami atstumo
skirtukai. Skirtukai klijuojami dekoratyviniy profiliy susikirtimo vietose, jy kiekis ir atstumai priklauso nuo
intarpy kiekio ir ilgio.

e Atstumo skirtukai nenaudojami, kai stiklo paketo rémelis siauresnis nei 12 mm ar naudojant 8 mm
dekoratyvinj sudalinima.

e  Dekoratyviniai sudalinimai profiliu arba rémeliu turi bati bent 2 mm siauresni nei stiklo paketo kamera.

Leistini nuokrypiai:
e Dél gamybos technologijos ties sudalinimo pjlviais gali bati pastebimos medZiagos liekanos (pjovimo
droZlés) ir nezymus spalvos pasikeitimas. Tai negali biiti visiSkai pasalinta.
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e Net ir naudojant atstumo skirtukus ne visuomet pavyksta iSvengti sudalinimo vibracijos: iSlieka sudalinimo
~Skambéjimo" rizika.
Sudalinimo pozicijos stiklo pakete leistinas nuokrypis: £4 mm nuo brézinio matmeny.
Tarp jungties ir sudalinimo (ar stiklo paketo rémelio) leistinas tarpelis: <2 mm.
Dél sudétingos sudalinimy gamybos technologijos, kliento pateikti sudalinimy bréZiniai, matmenys,

jungimas, lenkimo spinduliai ir kt. gali buti vertinami individualiai.

10. STIKLO PAKETAI SU DVIKRYPCIAIS SLEGIO VOZTUVAIS

Stiklo paketai, kurie bus transportuojami arba montuojami aukstose vietovése (auksciau nei 600 metry virs

jaros lygio), privalo biti uzsakomi su jmontuotais slégio voztuvais ir griidintais stiklais.

Kylant aukstyn, atmosferos slégis mazéja. Pakilus aukstyn deSimt metry, gyvsidabrio stulpelio aukstis barometre
sumazéja vienu milimetru. Kai stiklo paketas patenka | aukStesnes vietas, dél slégio skirtumy stiklo lakstai iSsigaubia.
Neigiamos pasekmés, su kuriomis tenka susidurti stiklo paketui esant kalnuotose vietovése virs jdros lygio:

o Stiklo skilimas;

e Hermetiko zonos iSsisandarinimas;

o Dideli stiklo iSsigaubimai.

Tad siekiant iSvengti Siy neigiamy pasekmiy, stiklo paketai privalo bati uzsakomi su slégio voztuvais ir griidintais

stiklais.

Slégio aukscio kitimas

14 lentelé
Aukstis virs jiiros lygio Absoliutusslzgirsometrinis Absoliutus atmosferinis slégis

Pédos Metrai Coliai Hg Mm Hg psia kg/cm? kPa

ov 0 29,92 760.0 14.696 10.333 101.33
500 153 29.38 746.3 14.43 1.015 99.49
1 305 28.86 733.0 14.16 0.996 97.63
1,5 458 28.33 719.6 13.91 0.978 95.91
2 610 27.82 706.6 13.66 0.960 94.16
2,5 763 27.32 693.9 13.41 0.943 92.46
3 915 26.82 681.2 13.17 0.926 90.81
3,5 1068 26.33 668.8 12.93 0.909 89.15
4 1220 25.84 656.3 12.69 0.892 87.49
4,5 1373 25.37 644.4 12.46 0.876 85.91
5 1526 24.90 632.5 12.23 0.860 84.33
6 1831 23.99 609.3 11.78 0.828 81.22
7 2136 23.10 586.7 11.34 0.797 78.19
8 2441 22.23 564.6 10.91 0.767 75.22

Dvikrypciai slégio voztuvai montuojami stiklo paketo auksScio krastinéje. Kai stiklo paketas uZsandarinamas,

voztuvas tampa neatskiriama jo dalis. Esant normalioms sglygoms dvikryptis voztuvas lieka ,uzdarytas",

taciau, kai

skirtumas tarp atmosferos slégio ir slégio esancio stiklo paketo viduje virSija 80+10 mbar, dvikryptis voztuvas atsidaro
ir sulygina slégio skirtumus. Kai skirtumas tampa +£25 mbar dvikryptis voztuvas uzsidaro. Dvikryptis slégio voztuvas
netinkamas montuoti j Swisspacer tipo rémelius.
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10 pav. Slégio voZtuvo montavimas j stiklo paketg

PASTABOS:

¢ Dvikryptis voztuvas atlieka savo funkcijg tik vertikalioje pozicijoje, todél visuomet montuojamas stiklo paketo
aukscio krastinéje. Galimas voztuvo pasvirimas iki 45°.

e Kad voztuvas pradéty funkcionuoti, vamzdelio gale esantj kamstelj atsargiai atkimskite (ar nupjaukite). Tai
bitina atlikti prieS montuojant stiklo paketg j lango rémag arba pries transportuojant, jeigu pervezimas vyks per kalnus,
kur atmosferinis slégis kardinaliai kis.

¢ Draudziama tempti uz vamzdelio — tai gali sglygoti voztuvo jkritimg j stiklo paketo kamera.

¢ Venkite ilgg laikg sandéliuoti stiklo paketus su atkimstais vamzdeliais labai neSvariose patalpose, kadangi
dulkés gali patekti j voztuva ir trikdyti voZtuvo darba.

o Taip pat prieS montuojant j lango rémg bitina atkreipti démesj, ar vamzdelis néra uzspaustas ir voztuvas
galés laisvai funkcionuoti.

11. STIKLO PAKETAI SU SWS AIR SLEGIO ISLYGINIMO SISTEMA 4

Vietoje dvikrypCiy slégio voztuvy j stiklo paketus gali biiti montuojama ir SWS AIR slégio
iSlyginimo sistema, kuri veikia esant bet kokiam slégiy skirtumui. Rémelis néra visiskai
pergreziamas, todél galutiniame gaminyje SWS AIR yra nematomas. Taip pat néra
rekomendacijos grudinti stiklus.

Taciau yra taikomi apribojimai:

e Neuztikrinama argono koncentracija t.y. skirtas stiklo paketams be argono;
Absorbentas pildomas j keturias krastines;

Montuojamas tik j Swisspacer rémelius;

Naudojamas tik standartinis polisulfido gylis (3,5 — 4,5 mm). Néra tinkamas stiklo paketams su silikonu;

Yra stikly storio, matmeny, krastiniy santykio, kameros plocio apribojimy: trumpoji krastiné nuo 350 iki
1600, ilgoji krastiné nuo 350 iki 2400, rémelio plotis nuo 12 iki 36, rastiniy santykis iki 1:3, stikly storiai: 4-
12 mm.

11 pav. SWS AIR montavimas j stiklo paketa
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12. STIKLO PAKETAI SU ZALIUZEMIS

Zaliuzés skirtos kambario apgvietimo reguliavimui ir jo uZtamsinimui esant ryskiai saulei. Taciau visiskas
uztamsinimas negali bti pasiektas del Siy prieZasCiy:
- Zaliuziy juosteles jungianti virvuté uzima vieta tarp juosteliy;
- Juostelése yra ertmés perverti virvutei;
- Abiejose Zzaliuziy juosteliy pusése palieckami tarpai, leidziantys joms iSsiplésti esant temperatiriniams
pokyciams (po =2,5 mm i$ abiejy pusiy tarp juosteliy ir stiklo paketo rémelio).
Zaliuziy kokybés tikrinimo tvarka:

e Stiklo paketas turi biti pastatytas vertikaliai, Zaliuzés nuleistos, o jy juostelés pakreiptos apytiksliai 45°
kampu;

e Stebétojo pozicija turi buti 2 m atstumu nuo stiklo paketo, stebejimo kampui sudarant 90° su stiklo
pavirsiumi;
Draudziama prie$ apzilirg pazyméti galimas neatitiktis;
Apzitros negalima vykdyti saulés spinduliams krentant tiesiai ant Zaliuziy juosteliy;

e Stiklo paketo pavirSius turi biti padalintas | dvi zonas: pakrasCio ir

pagrindine. i

Gaminio plotis )

=
=Ly
5
< \ Q‘- ; 2 metrai
g . . =] —_
3 Pagrindiné zona 3
g—q i J K
- * o R — Pakrascio zona: 5 cm stiklo pavirsiaus ilgio ir 5
3 £ cm stiklo pavirSiaus ploCio. I zong patenka virutinis ir
@ 5_ EI apatinjs iavliuz_iq bégiai, Zzaliuziy juosteliy/rolety bei
= s  réemeliy krastai.
§ & M_- Pagrindiné zona: visas pavirSiaus plotas
@ ® @ (iSskyrus pakrascCio zong). | Sig zong patenka centriné
’ "i ¢ zaliuziy dalis, kurioje taikomi grieztesni vertinimo
«icm

kriterijai.

12 pav. Stiklo paketo su zZaliuzémis vertinimo zonos

Leistini stiklo paketo su Zaliuzémis vizualiniai defektai

15 lentelé
Zona Elementui leidZiama:
Pasaliniai objektai, taskai, dazymo defektai: 1 vnt./m?, diametras <3 mm
R NeSvarumai ant zaliuziy juosteliy/démés ant audinio: 1 vnt./m?, diametras <3 mm
Suma nezymiy atskiry jbréZzimy/zymiy ant audinio — <30 mm. Vieno jbrézimo ilgis — <15 mm.
Pasaliniai objektai, taskai, dazymo defektai: 1 vnt./m?, diametras <2 mm
M NesSvarumai ant Zaliuziy juosteliy/démés ant audinio: 1 vnt./m?, diametras <2 mm
Suma nezymiy atskiry jbrézimu/zymiy ant audinio — <3 vnt. Vieno jbrézimo ilgis — <10 mm.

Leistinas zaliuziy/rolety matmeny nuokrypis
16 lentelé

Plocio nuokrypis, mm Aukscio nuokrypis, mm
+0/-1 +8/-0

Zaliuziq virvutés skersmens ir vidinio sukimo mechanizmo nuokrypis gali lemti nezymy apatinés juostelés
pasvirimg, keliant Zaliuzes. Sis pasvirimas labiau pastebimas ilgy ir siaury zaliuziy atveju.

Taip pat galimas atvejis, kai apatiné Zaliuziy juostelé lieka pakelta, nes Zaliuzes valdancios ir laikancios virvutés
susitraukia. Virvuciy sutrumpéjimas jvyksta temperatirai pakilus, o pailgéjimas — temperatirai nukritus.

Yra jmanomas apatinés Zzaliuziy juostelés islinkimas, veikiant savajam svoriui. Toks iSlinkimas maziau
pastebimas, bet jmanomas ir nepasikelianCiose zaliuzése su uZfiksuota apatine juostele.

Keliant Zaliuzes, juostelé susilanksto nevienodai, dél to gali bati pastebimas Zaliuziy pakeltoje bisenoje

nukrypimas nuo horizontalés.
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Leistinas apatinés Zaliuziy juostelés nuokrypis nuo horizontalés
17 lentelé
Apatinéje pozicijoje, | Vidurinéje pozicijoje, | Virsutinéje pozicijoje,
mm mm mm
Nuokrypis nuo +2 +5 +7

horizontalés*

*Skaiciuojamas nuo apatinés zaliuziy juostelés vidurio.

13 pav. Apatinés juostelés nukrypimas nuo horizontalés

Maksimalus atskiry juosteliy nukrypimas nuo horizontalés turi biiti mazesnis negu 2 mm ilginiam metrui.
Matavimas turi biiti atliktas keliuose taskuose, esant horizontaliai juosteliy padéciai.

14 pav. Juosteliy lygiagretumo nuokrypis

Leistinas apatinés Zaliuziy juostelés islinkimas

18 lentelé

Zaliuziy plotis, m

Leistinas Zaliuziy juosteliy
iSlinkimas, mm

<1,5 5
1,5-25 10
>2,5m 15

15 pav. Apatinés juostelés islinkimas per vidurj
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Nevisiskas Zaliuziy juosteliy pasisukimas

Nuleidziant Zaliuzes kai kurios juostelés gali uzstrigti ir likti nepasisukusios.
Leistinas nevisisSkai pasisukusiy juosteliy skaicius

19 lentelé

Maksimalus leistinas

Juosteliy skaicius nevisiSkai pasisukusiy

Zaliuzése, vnt. zaliuziy juosteliy skaicius,
vnt.

<50 0
50-100 1
100 - 150 3
150 — 200 4
>200 5

16 pav. Nepasisukusi juostelé

Zaliuziy juosteliy uZsidarymo kampas

Zaliuziy juosteliy pasvirimas reguliuoja kambario apévietima. Pasvirimas valdomas kopétinémis virvutémis.
UZdaryty juosteliy pasvirimo kampas turi biiti ne maziau 60°, matuojant nuo asies statmenos stiklo paketo vidinio stiklo
pavirsiui. Pasvirimo kampo nuokrypis priklauso nuo Zaliuziy aukscio.

Leistinas pasvirimo kampy nuokrypis

20 lentelé
Zaliuziy aukstis, m Pasvirimo kampo nuokrypis Minimalus pasvirimo kampas
<1 5° 55°
>1 10° 50°
Ar Zaliuziy juosteliy pasvirimas/uzsidarymas yra teisingas, tikrinama Zemiau nurodytu biidu:
observer
ey —
17 pav. Stebétojo pozicija apZiiiros metu
UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
PVM kodas LT245788219 LT-08105 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370315) 24101
JAR tvarkytoja V| Registry centras Gamyba ir korespondencijos adresas: Faksas  (+370315) 78181
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Verslo g. 10, El. pastas info@glasslt.com
A.s.LT11 2150 0510 0003 8199 LT-62175 Alytus, Lietuva www.glasslt.com
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- Visiskai uzdarykite zaliuzes. Jgaubta juosteliy pusé turi biti atsukta j patalpos vidy;
- Nustate, kuri juostelé atitinka akiy lygj, uzimkite pozicijg 1 m atstumu nuo vidinio stiklo;

- Pazvelkite j laukg per uzdarytas zaliuziy juosteles;
- Jei nejmanoma jzidréti objekty anapus stiklo 15 cm aukscio juostoje Zzemiau akiy lygio — tai atitinka juostelés
pasvirimg apie 60°.

Pastaba. Salia esanciy juosteliy pasvirimo kampai gali skirtis.

Zaliuziy juostelés pasisukimo kampas

Zaliuziy juostele turi pasisukti maZiausiai 90° kampu apie savo iilgine asj.

v

Zaliuziy juosteli

ersidengimas

=

=

STIKLO PAKETY

m
N[ —
-

L
I

[z}

AMYBA

Atskiros juostelés turi persidengti daugiau negu 1 mm, esant maksimaliam 60°uzdarymo kampui.

1

L1V

OUT iy

NN R AR

=,

90" min,_—

Minimalus persidengimas

18 pav. Juosteliy persidengimas

Leistinas nuokrypis isoriniam valdymui

ISorinés, pasvirimg reguliuojancios lazdelés leistinas ilgio nuokrypis £5 mm.

Zaliuziy trintis j Soninius rémelius

Z'gliuzéms judant, dél nuolatinés trinties j Soninius rémelius ant juosteliy atsiranda tamsios apnasos (aliuminio
dulkés). Siy apnasy vertinimas vykdomas vadovaujantis IFT Rosenheim direktyva:
e  Patikrinkite, ar 10% juosteliy galy yra pakeite spalva. Pasirinkite labiausiai dulkémis apsinestg juostele;
Nustatykite spalvos pasikeitimo gylj pagal 20 lentele;

Nustatykite juostelés spalvg pagal 21 lentele;

Nustatykite skirtuma tarp juosteliy ir apnasy spalvos;

L]
e Nustatykite apnasy spalvg pagal 21 lentele;
L[]

Pasitikrinkite, ar spalvos pasikeitimas leistinas, pagal 22 lentele.

UAB “GLASS LT”

Jmonés kodas 124578825

PVM kodas LT245788219

JAR tvarkytoja V| Registry centras

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
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LT-08105 Vilnius, Lietuva

Gamyba ir korespondencijos adresas:

Verslo g. 10,
LT-62175 Alytus, Lietuva
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Telefonas (+370315) 77201
Telefonas (+370315) 24101
Faksas  (+370315) 78181
El. pastas info@glasslt.com
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Juosteliy galy iSsipurvinimo lygis 21 lentelé Juosteliy spalva ir spalvos pasikeitimas 22 lentelé
t< 5 mm 0 i 20 nf’o
€ |
' 20 - 40%
t = 15 mm
7 ‘ 40 - 60%
S
t < 25 mm EO'SUUI'EF
L ‘ 80 - 100%
I‘t_< 25 mm i
| |
Leistinas juosteliy spalvos pasikeitimas 23 lentelé

Spalvos pasikeitimo gylis, mm

_ Spalvos pasikeitimas,

%

15

t<5mm Ok Ok Ok

t< 15 mm Ok Ok Ok

t< 20 mm Ok Ok Ok No No
t< 35 mm Ok Ok No No No
t> 35 mm No No No No No

Rolety audinio bangavimasis

Galimas audinio bangavimasis prie Soniniy rémeliy. Jeigu bangavimasis netrukdo rolety veikimui (roleta
pakeliant ar nuleidziant), tai nelaikoma defektu.

Pastaba. Stiklo paketai su minkSta danga padengtais stiklais: esant visiskai pakeltoms Zaliuzéms, jy juosteles jungianti
virvelé gali liestis su stiklo danga ir jg pazeisti. Tokiu atveju Zaliuzés turéty biti tik pasukamos. Taip pat
rekomenduojamas specialiy kreipianciyjy loveliy naudojimas. Taciau tai vis tiek negarantuoja, kad Zaliuzés nesilies su
stiklo danga.

DaZniausios stiklo pakety su Zaliuzémis montavimo klaidos

BALANSO PAZEIDIMAS: Daznai montuotojai bando idtaisyti lango ar dury rémo klaidas reguliuodami stiklo
paketo padétj po jo sumontavimo réme, pastumdami paketo svorio centrg j vieng ar kitg puse. Tokia procedira yra
netinkama stiklo pakety su zZaliuzémis ar roletais atveju. Klaidos turi biti iStaisytos paciuose rémuose.

BUTILAS: Montuojant stiklo paketa su integruotomis Zaliuzémis ar roletais bdtina jvertinti skirtingg lango
komponenty iSsiplétimg reaguojant | temperatiiros pokycius. Neteisingas Siy veiksniy jvertinimas gali sukelti butilo
iStekéjima j stiklo paketo vidy.

Turi biiti uztikrinta, kad stiklajuostés spaudimas biity ne didesnis nei 8 N/cm, iSvengiant visiSko stiklo paketo

uzspaudimo réme. Galimas trumpalaikis spaudimas iki 10 N/cm montavimo metu. Didesnis
spaudimas gali sukelti butilo iStekéjimg | stiklo paketo kameros vidy bei Zaliuziy/rolety

susitepima.

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
PVM kodas LT245788219 LT-08105 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370315) 24101
JAR tvarkytoja V| Registry centras Gamyba ir korespondencijos adresas: Faksas  (+370315) 78181
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Verslo g. 10, El. pastas info@glasslt.com
A.s.LT11 2150 0510 0003 8199 LT-62175 Alytus, Lietuva www.glasslt.com
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13. LENKTI STIKLAI IR STIKLO PAKETAI

Lenktiems stiklams ir stiklo paketams leistini ne tik plokstiems stiklams ir stiklo paketams biidingi defektai, bet ir
nudeginimo Zymés, dangos defektai bei Zymés pavirSiuje. Vizualiné stikly kokybé nustatoma esant iSsklaidytai dienos
Sviesai (pvz. debesuotam dangui), be tiesioginiy saulés spinduliy ar tiesioginio dirbtinio apsvietimo iS 3 m atstumo,
Zitrint i$ vidaus j iSore kampu, kuris atitikty jprastg nagrinéjamos patalpos naudojima.

Lenkty stiklo pakety atspindéjimas skiriasi nuo ploksciy stikly atspindéjimo, kadangi stiklo skaidrumas ir
atspalvis yra veikiami stiklo iSgaubtumo.

Zemiau pateiktas leistinas nuokrypis yra taikomas cilindriskai lenktam stiklui, kurio krastinés ilgis yra iki 4000
mm, o maksimalus lenkimo kampas — 90°. Esant didesniems matmenims ir kampams turi buti konsultuojamasi su
gamintoju.

19 pav. Lenkty stikly nuokrypis

Lenkty stikly leistinas nuokrypis

24 lentelé
Stiklo Poliruotasis Grudintas Laminuotas Stiklo
storis, (.float™) stiklas, mm stiklas, mm | paketas, mm
mm stiklas, mm
Arka (A) / Aukstis (L) <2000 mm <12 +2 +2 +2 +2
Arka (A) / Aukstis (L) <2000 mm >12 +3 +3 +3 +3
Arka (A) / Aukstis (L) >2000 mm <12 13 13 +3 +3
Arka (A) / Aukstis (L) >2000 mm >12 +4 +4 +4 +4
+ 3mm/m + 3mm/m
Formos tikslumas (PC) - Absoliuti verté: Absoliuti verté:
min. 2 mm, max. 4 mm min. 2 mm, max. 5 mm
Krast_mg; tiesumo r)uokrypls (RB), <12 +2 +2 +2 +2
mm/ilginiam metrui
Krast_mg; tiesumo r_luokrypls (RB), 512 +3 +3 +3 +3
mm/ilginiam metrui
Susisukimo nuokrypis (V)*
S ) ! - + + + +
mmy/ilginiam metrui 3 3 3 3
Stikly prasislinkimas (d) <5 m? - - - +2 +3
Stikly prasislinkimas (d) >5 m? - - - +3 +4
*Matuojamos ilgiausios stiklo krastinés.
- UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
| Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
PVM kodas LT245788219 LT-08105 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370315) 24101
// JAR tvarkytoja V| Registry centras Gamyba ir korespondencijos adresas: Faksas  (+370315) 78181
/’/ OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Verslo g. 10, El. pastas info@glasslt.com
> | A.s.LT11 2150 0510 0003 8199 LT-62175 Alytus, Lietuva www.glasslt.com
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Kadangi lenktus stiklo paketus (lyginant su ploksciais) veikia didesnis klimatinis spaudimas, krastiniy hermetikas
patiria didesnj krivj. Todél tai gali turéti jtakos hermetiko parametrams.

Lenkty stikly atveju bitina pateikti labai tikslius matmenis. UZsakant cilindriSkai lenktus stiklo paketus turi biti
nurodyti Zemiau iSvardinti parametrai. Tuomet bus parinktas techniskai ir ekonomiskai geriausias sprendimas. Reikia
nurodyti maziausiai du i$ Siy parametry:

e Lanko ilgis;
e Lenkimo spindulys;
e Lanko aukstis (vidinis ar iSorinis);
e Kampas.
Papildomai turéty biiti pazymeétas tiesios krastinés ilgis ir stikly skaicius.

-

>\\
'\3‘9\ Ra — Spindulys stiklo viduriui (neutrali arka);

N\ Ri — Vidinis spindulys;
o Re — ISorinis spindulys;

L NG F - Lanko aukstis;

PN N Caj — Vidiné styga (chorda);
¥ R o« — Kampas;

LT

20 pav. Lenkto stiklo parametrai

14. EMALIAVIMO IR SILKOGRAFIJOS BUDU DAZYTAS STIKLAS

Emaliavimo ar Silkografijos blidu padengto stiklo pavirSiaus vizualiné
kokybé vertinama iS 4 m atstumo, zitrint | stiklo pavirSiy iS nepadengtos
stiklo pusés. Tyrimo metu normalus kampas padengto stiklo pavirsiui ir
Sviesos spindulys einantis per tyréjo akis po atspindéjimo ar perdavimo
per padengtg stiklg negali virsyti 30°.

Testavimas turi bati atliekamas esant normaliam dienos
apsvietimui be tiesioginiy saulés spinduliy ar tiesioginio dirbtinio
apSvietimo. Emalés defektai, kurie nepastebimi iS 4 metry atstumo —
néra vertinami. Jeigu emaliuoto stiklo vertinimas bus atliekamas iS
abiejy pusiy, tai turi biiti iS anksto suderinta su gamintoju. Kiekvienas
tyrimas turéty uztrukti ne daugiau 20 sekundziy.

/”'F—\‘.i

e .
.L\- 4 metrai
i

\ %
& K

21 pav. Stiklo vertintojo pozicija apziiiros metu

Gaminio plotis

A
A

Pagrindiné zona R - Pakras$éio zona: 5% stiklo pavirSiaus ilgio ir 5%

stiklo pavirSiaus plocCio.
H - Pagrindiné zona: visas pavirSiaus plotas
(iSskyrus pakrascio zong).

—5%
—5%

>
—»

BUOZ QuIpULIZe
spgyne orurwes)

®
© ¢

22 pav. Stiklo pavirsiaus zonos tikrinimo metu

<
-

+
wn
s

Jeigu emaliavimas uzsakomas paliekant skaidry krasta t.y. emaliu dengiama dalinai, tai vertinant Si zona turi
biti praleidziama, o pagrindiné stiklo zona (H) tesiasi iki stiklo lapo krasto.

UAB “GLASS LT”

Buveiné:
\ P Jmoneés kodas 124578825
! PVM kodas LT245788219
- | JAR tvarkytoja V| Registry centras
/ | OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
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LT-62175 Alytus, Lietuva
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Telefonas (+370315) 77201
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Leistini defektai visiSkali ir dalinai emaliuotam stiklo lakstui* 25 lentelé
Defektas H zona R zona

< 2 vnt., diametras < 3 mm?
Defekty bendras plotas < 9 mm?
Defektai nekoncentruoti

Emaliavimo defektai

Plotis: < 2 mm, Ilgis: < 15 mm
Suma atskiry ilgiy < 45 mm
Defektai nekoncentruoti

Plauko pavidalo jbrézimai Ilgis: <50 mm

(matomi tik kintant apSvietimui) | [bréZimai nekoncentruoti Neribojama
Démiy grupeés NeleidZiama Neribojama
Vandens démés NeleidZiama Neribojama
LeidZiama stiklams montuojamiems
Dazy perteklius krastuose - i)rrzwc?iiama neuzdengty krastiniy
atveju
Priklausomai nuo emalito plocio:
Emalito plotis, mm: | Nuokrypis, mm:
<100 +1,5
Dalinai emaliuoto stiklo <500 £2,0 B
matmeny leistinas nuokrypis <1000 +2,5
<2000 +3,0
<3000 +4,0
<4000 +5,0
Dalinai emaliuoto stiklo emalés Emalis <200 +1,0 _
pozicijos leistinas nuokrypis Emalis >200 +2,0

Jeigu dazomi stiklai,
vietos nesimato (pvz.
9016, 7035 ir kt.),
dazomos i eilés.

Jeigu dazomi stiklai, kuriy susikirtimo
vietos matosi (pvz. RAL 7016, 7021,
7043, 9010, 9005, 9016, 7035 ir kt.),
pirmiausia  dazomos abi  plocio
krastinés, ir tik po to abi ilgio krastinés.

kuriy susikirtimo
RAL 9003, 9005,
visos krastinés

Dazy susikirtimo vietos

*<0,5 mm defektai néra vertinami.

Priklausomai nuo dazyty stikly paskirties yra 3 dazymo metodai:

26 lentelé

1. Painting daZzymas

Tai daZniausiai naudojamas, standartiSkai dazomy stikly procesas. Dazy ant stiklo
sluoksnio storis yra 100 mikrony. Siuo procesu nudazyti stiklai negali buti
montuojami prie$ atvirg Sviesos Saltinj. Stiklai turi bdti tvirtinami arba klijuojami
prie vienspalvio pagrindo, kuris nepraleidzia Sviesos. Stikly klijavimui turi bdti
naudojami skaidrus klijai.

2. Painting Plus dazymas

Dazant $iuo procesu dazy ant stiklo sluoksnis pastorinamas iki 120 mikrony. Siuo
procesu nudazyty stikly perSvieCiamumas dalinai sumazéja. Procesg
rekomenduojama pasirinkti tuo atveju, jei stiklai daZomi Sviesiomis spalvomis, ir
montuojami prie netolygiai padengto pagrindo. Siuo procesu nudazyty stikly
taipogi negalima montuoti pries atvirg Sviesos Saltin;.

PASTABA: Norint pasirinkti Sj procesg, bitina uzsakyma i$ anksto suderinti.

UAB “GLASS LT”

Jmonés kodas 124578825

PVM kodas LT245788219

JAR tvarkytoja V| Registry centras

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
A.s.LT11 2150 0510 0003 8199

Buveiné:
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26 lentelé (tesinys)

3. Painting Super daZzymas

Pagal §j procesg stiklo dazymas atliekamas du kartus: pirma kartg nudazyti stiklai
termiskai sustiprinami grtidinimo krosnyje ir vél grazinami | dazyma. Tik nudazius
stiklus pakartotinai, jie uzgridinami. Du kartus nudaZyto stiklo dazy sluoksnis yra
200 mikrony. Siuo procesu dazomi stiklai gali biiti montuojami pries atvirg Sviesos
Saltinj (ypatingai Sviesiomis spalvomis dazyti stiklai).

PASTABA: Norint pasirinkti Sj procesg, biitina uzsakyma i$ anksto suderinti.

METALIK spalvomis daZzomy stikly kokybés skirtumai 27 lentelé
METALIK spalva tolygiai nudazytas stiklas,
METALIK spalvomis (kuriy sudétyje yra aliuminio daleliy, suteikianciy kai j jj nukreipti tiesioginiai saulés
dazams intensyvesn;j blizgesj) nudazyti stiklai kur kas ryskiau atspindi spinduliai
Sviesg nei kiti dazyti stiklai, dél ko sumontavus stiklus pries tiesioginius
saulés spindulius ar rysky Sviesos Saltinj labiau intensyvéja B %
interferenciniai  reiSkiniai, pasireiskiantys spektriniy spalvy stiklo . -
pavirsiuje pavidalu (stiklai atrodo kaip netolygiai nudazyti, déméti). Sie h “‘ -
reiSkiniai nelaikomi defektais. ¢ L
I ]
Leistini defektai Silkografija padengtam stiklui* ** 28 lentelé
Defektas H zona R zona
Leistinas geometrinés formos Priklausomai nuo silkografijos krastinés
nuokrypis ilgio:
Krastinés ilgis, mm: | Nuokrypis, mm:
<30 +0,8
<100 1,0 Neribojama
<500 +1,2
<1500 +2,0
<3000 +2,5
>3000 +2,5
PieSinio defektai Defektai turi bti ne mazesniu nei ..
. - Neribojama
300mm atstumu vienas nuo kito
Pieinio pozicijos leistinas Silkografija <2000 | +2,0 B
nuokrypis Silkografija >2000 | +3,0

*<0,5 mm defektai néra vertinami.
**Labai smulkiuose pieSiniuose (Silkografijos tinklelis <5 mm) yra galimas Moiré efektas. Todél biitina pasikonsultuoti su gamintoju.

23 pav. Moiré efektas stiklo pakete

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
PVM kodas LT245788219 LT-08105 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370315) 24101
JAR tvarkytoja V| Registry centras Gamyba ir korespondencijos adresas: Faksas  (+370315) 78181
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Verslo g. 10, El. pastas info@glasslt.com
A.s.LT11 2150 0510 0003 8199 LT-62175 Alytus, Lietuva www.glasslt.com
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PASTABOS:

e Pilnai emaliuotas stiklas nezenklinimas saugaus stiklo Zenkliuku, kadangi dél gamybos technologijos to
padaryti néra galimybés.

e  Galimi atspalviy skirtumai. Juos jtakoja apSvietimo, Zidiréjimo salygos bei skaidriam stiklui blidingas atspalvis.

e Vienos emaliavimo partijos stikly atspalvis gali skirtis nuo kitos partijos atspalvio, todél rekomenduojama
vienoje matomumo zonoje esancius stiklus emaliuoti vienu metu (t.y. per vieng kartg uzsakyti visg atitinkamo
ploto emaliuotg stiklg).

e Pateikiant uzsakymus rekomenduojama suderinti etaloninius emalito/Silkografijos pavyzdzius. Vienas pavyzdys
atitenka uZsakovui, kitas — gamintojui. Standartinis etaloninis pavyzdys yra 200x300 6 mm skaidrus
neiskaidrintas dazytas stiklas.

e  Skirtingy gamintojy dazyty stikly atspalviai gali nesutapti dél naudojamy skirtingy tiekéjy dazy bei nevienodos
dazymo technologijos. Siuo atveju, norint i$gauti artimiausius atspalvius, gamintojui reikalingas etaloninis
pavyzdys.

e Pateikiant uZsakymus projekto/objekto gamybai, BUTINA suderinti etaloninius emalito pavyzdZius (500x500),
kuriy vienas atitenka uZsakovui, kitas lieka pas gamintojg. ISskyrus TOP 12 spalvy (RAL 7004, 7012, 7016,
7021, 7022, 7024, 7035, 9003, 9004, 9005, 9010, 9016). Atkreipti démesj, kad stiklo storis ir Zaliavos tiekéjas
turi jtakos dazyto stiklo atspalviui.

e DiiZio ar testinio uzsakymo atveju BUTINA nurodyti pirminio uZsak./objekto nr., antraip gamintojas
negarantuoja, kad atspalviai nesiskirs.

e Problematiskos spalvos, kuriomis nudazyti stiklai, priklausomai nuo sumontavimo vietos, apsSvietimo, gali
atrodyti kaip déméti. Dazant Siomis spalvomis bitina gaminti natliralaus dydzio pavyzdzius ir vertinti kokybe:
METALIK spalvos RAL: 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007,
9022, 9023, 1035, 1036;

Violetinés spalvos RAL nuo 4001 iki 4010.

e Dazant kitomis nestandartinémis spalvomis: geltona, Zalia, raudona ir mélyna yra maziau problemy, taciau
uzsakant projekta/objektg bitina gaminti pavyzdj, vertinti montavimo vietg, paskirtj ir spresti, ar tiks dazyty
stikly spalva ir kokybé.

e  Emaliavimo operacija neuztikrina visisko stikly nepermatomumo. Siekiant iSvengti Sio efekto emaliuoti stiklai
turi bati montuojami naudojant tamsy, nepermatoma fona. Kitaip dél nevienodo atskiry ploty permatomumo
gali susidaryti nevienody spalvy vizualinis efektas, nors atitinkami stiklo plotai ir buvo emaliuoti identiSkomis
spalvomis (tai ypac aktualu naudojant Sviesiomis spalvomis emaliuotg stiklg).

e  Esant tam tikram natdraliam apSvietimui juoda spalva dazytuose gaminiuose dél fizikiniy désniy gali pasireiksti
interferencijos reiskinys. Ant dazyty gaminiy gali biti matomos démés — panasios | naftos démes vandens
pavirsiuje. Interferencijos reiskiniai atsiranda atsitiktinai ir jy pasalinti nejmanoma.

e Rekomenduojama nepoliruoti emaliuoty stikly krastiniy, antraip dél fizikiniy désniy susidaro Sviesesniy
krastiniy efektas.

e Siekiant iSvengti tiesioginiy temperatdriniy pokyciy, drégmés jtakos bei mechaninio poveikio rekomenduojame
uzsisakyti stiklo paketus su emalio danga nukreipta j vidy. ISskirtiniais atvejais (pvz. objekto vidaus interjerui)
emalis gali buti nukreiptas j stiklo paketo iSore, taciau pries tai bltina pasikonsultuoti su gamintoju.

e  Konstrukcija, kurioje bus montuojamas stiklo paketas su emaliuotu stiklu, privalo uztikrinti tinkamg ventiliacija,
kad aplink stiklo paketg nesikaupty drégmeé ir temperatira. Butina jvertinti atstuma tarp stiklo paketo ir
apsiltinimo vatos ar kt. medziagos, kuri nepralaidi Silumai ir dél ko stiklo paketas gali labai jkaisti. Veikiant
aukstai temperatirai iS stiklo pakety naudojamy hermetiky gali iSsiskirti cheminiai garai, kurie nuséda ant
stiklo plokStumos.

e Emalis po stiklo gridinimo turi bdti pilnai ir tolygiai iSsilydes visame padengimo plote ir testuojamas
izopropanolio testu — perbraukus markeriu per uzgridintg emalés plotg. Markerio Zymés turi biti lengvai
pasalinamos skiediklio pagalba ir turi nepalikti jokiy Zymiy.

e Emaliuotas stiklas prizitirimas taip pat, kaip ir gridintas stiklas. Jj reikia saugoti nuo mechaninio poveikio,
negalima naudoti valikliy, kurie pagaminti rtigsciy ar Sarmy pagrindu.
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e  Struktlriniam ar pusiau struktdriniam stiklinimui skirty stiklo pakety iSorinj stikly rekomenduojame emaliuoti
visu stiklo perimetru. Emaliavimo juosta turi biti ~1-1,5 mm platesné nei hermetiko zona. Tokiu btdu
uzdengiama hermetiko zona — paslepiamas daZniausiai vizualiai nepageidaujamas pirminio ir antrinio
hermetiko nevienodumas.

®

Butilas

Y
1

i

: \ =

Silikonas——w

=

©

24 pav. Emaliavimo zona strukturiniam stiklinimui skirtiems stiklo paketams

1-1,5 mm

Emalitas

15. KAI KURIOS ISSKIRTINES STIKLO PAKETO SAVYBES

Fizikinés stiklo savybés bei stiklo paketo struktiira lemia kai kurias iSskirtines stiklo pakety
savybes, kurios nelaikomos defektais ir pagrindu pretenzijoms.

Interferencijos reiskiniai

IS poliruotojo (Float) stiklo pagamintame stiklo pakete interferencija gali pasireiksti spektriniy spalvy pavidalu.
Optiné interferencija — tai interferencijos juostelés, sudarytos dviejy ar daugiau Sviesos bangy, susikertanciy viename
taSke. Juostelés pasirodo daugiau ar maZiau intensyviy spalvoty ploty pavidalu (vaivorykstes efektas), kurie keiCiasi
sulig lakstui taikomu slégiu. Sj fizikinj reiSkinj sustiprina lygiagretus ploksCiy stiklo laksty pavirSiy iSdéstymas.
Interferencijos reiskiniai atsiranda atsitiktinai ir tai nepriklauso nuo stiklo ar stiklo paketo gamintojo.

Jgaubtas ar isgaubtas stiklas

Visu perimetru stiklo paketas uzsandarintas pirminiu ir antriniu hermetikais, todél jam biidingas dujy tdris. Dujy
pokycius dujotarpyje lemia barometrinis oro slégis, gamyklos aukstis virs jlros lygio ir oro temperatiira gamybos metu.
Kai stiklo paketas montuojamas kitame aukstyje ir vyksta temperatiros pokyciai bei barometrinio oro slégio svyravimai,
atskiri stiklo lakstai deformuojasi (jsigaubia ar iSsigaubia) ir dél to optiskai iSsikreipia. Jeigu stiklo paketas
transportuojamas, kur Sie parametrai kardinaliai pakinta, privaloma naudoti griidintus stiklus ir slégio voZtuvus (ar kitg
alternatyvia jranga). ISlinkimo dydis i$ dalies priklauso ir nuo stiklo laksty standumo ir dydzio, taip pat nuo dujotarpio
plocio: esant mazy matmeny storiems stiklams ir (arba) maziems dujotarpiams Zymiai sumazéja islinkiy susidarymo
galimybés. Vizualy ,bangavimo" efekta didina ir bendras bei vietinis gridinty stikly islinkis, kai stiklas yra laminuotas-
gradintas ar labiau atspindincios stikly dangos (pvz. veidrodiniai stiklai).

Sis reiskinys jrodo gerg stiklo paketo kokybe — jo sandaruma.
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1
25 pav. Stikly jsigaubimas/issigaubimas priklausomai nuo temperatiiros ir atmosferos slégio

26 pav. ,Bangavimo" efektas, priklausomai nuo stikly jsigaubimo/iSsigaubimo, griidinty stikly bendro ir
vietinio islinko ir kt.

Drégmeés kondensacija (rasojimas)

Esant tam tikroms sglygoms ant vidinio (patalpose) arba iSorinio stiklo paketo pavirSiaus gali susidaryti
kondensatas.

Kondensatas ant stiklo pavirSiaus patalpos viduje daZniausiai susidaro dél atitinkamos U [W/mK] vertés,
drégmeés, oro cirkuliacijos bei temperatiros viduje ir iSoréje, kai stiklo temperatlira Zemesné nei oro temperatira. Siuo
atveju bdtina gerai ir daznai védinti patalpas. Ypac tas, kur dél natiraliy priezasciy kaupiasi
daugiausia vandens gary (virtuvé, vonios kambarys, miegamieji kambariai ir kt.) ir kur seni,
nesandaris langai buvo pakeisti naujais, sandaresniais.
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Kondensatas ant iSorinio stiklo pavirSiaus susidaro esant ypaC gerai stiklo paketo Siluminei izoliacijai, didelei oro
drégmei ir oro temperatirai aukstesnei uz stiklo pavirSiaus temperatiirg. Sis reiskinys dazZniausiai pastebimas ziemos
rytais, esant labai geram stiklo paketo U [W/m?K] koeficientui.

Sis reiskinys jrodo aukstg stiklo pakety kokybe.

27 pav. Drégmés kondensacija ant stiklo paketo iSorinio stiklo

Spalvos skirtumai

Stiklo spalva (atspalvis) priklauso stiklo storio, stiklo gamybos proceso, zaliavy miSinio sudéties ir nuolat
besivystancios stiklo gamybos technologijos. Spalvy skirtumai gali pasireiksti praéjus tam tikram laiko tarpui nuo stiklo
pakety jsigijimo ir papildomai uzsakius naujy stiklo pakety, net jeigu jie uzsakomi pas tg patj gamintoja.

Selektyvinés dangos spalvy skirtumai (nuo skirtingy atspalviy iki skirtingy spalvy) ypac bidingi standartiniams
stiklo paketams su Silumos pralaidumo koeficientu U=1,1 [W/m2K]. Todél uzsakant stiklo paketus rekomenduojame
vienu metu keisti visus pastato langus arba bent jau visus langus esancius toje pacioje sienoje. Tokiu blidu jmanoma
iSvengti gretimais esanciy langy nevienody stiklo spalvy. Deja, jeigu vienas stiklo paketas sudu$ arba dél kity
priezasciy bus kei¢iamas, negarantuojame tokios pacios naujo stiklo paketo spalvos.

Skaidrus stiklas turi labai nerysky zalig atspalvj, ypac pakrasciuose. Jis matomas, kai stiklas storesnis.

Atspalviy skirtumo vertinimas objekte atliekamas tik i$ objekto fasado iSorés ne didesniu nei 45° kampu. Taciau
stiklo atspalvio vertinimas yra gana subjektyvus ir priklauso ne tik nuo vertinimo atstumo, kampo, objekto fasado
vidaus ir iSorés detaliy, bet netgi nuo vertintojo akiy ,jautrumo".
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28 pav. Galimas maksimalus kampas vertinant atspalviy skirtumus objekte
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Stiklo pakete jmontuoto sudalinimo ,skambéjimas"

Sj reiékinj sukelia natiralds sudalinimo virpesiai lango atidarymo, uZdarymo metu, puciant véjui, gyvenant
gatvéje, kur yra intensyvus eismas. Sudalinimg rekomenduojame déti, kai stiklo paketo rémelio plotis — =12 mm.
Nesilaikant Sios rekomendacijos, tam tikromis atmosferos saglygomis (pvz. esant aukStam atmosferos slégiui) stiklo
lakstas gali liestis su sudalinimu. Dél to gali biiti paZeista stiklo danga ar jtrukti stiklas.

Salcio tiltas dél stiklo pakete jmontuoto sudalinimo

Dekoratyviniai sudalinimai turi neigiamg poveikj energetiniam efektyvumui. Pagal LST EN 14351-1 ,Langai ir
durys. Gaminio standartas, eksploatacinés charakteristikos. 1 dalis. Langai ir iSoriniy jeinamujy dury sarankos" reikéty
pridéti iki 0,3 W/m2K prie Uy vertés. Kuo didesnis sudalinimo Silumos perdavimo koeficientas y (Psi), tuo didesnis
Salcio tiltas. Ties sudalinimu susidarantj SalCio tiltg puikiai atvaizduoja linijinis Siluminis pralaidumas (zr. 29 pav.).
DidZiausig neigiamg poveikj turi aliumininiai sudalinimai, mazesnj — sudalinimai pagaminti i$ ,Silto" rémelio ar Duplex
profilio.

-10.00°C

2000°C

29 pav. Linijinis Siluminis pralaidumas, kai minimali pavirSiaus temperatiira -10° C iSoréje (juoda 0° C,
meélyna 10° C, raudona 13° C izoterminé linija)

30 pav. Kairéje — salcio tiltas esant ,Siltam" sudalinimui,
desinéje — naudojant aliumininj sudalinimg

Stiklo trakimas

Stiklas — trapi, kieta medZiaga, kuriai bldingi tam tikri jtempimai. Stiklo deformacijos metu, perzengus
elastingumo ribg, jis i$ karto sutriiksta. Poliruotasis (,float") stiklas pasizymi tolygiais, nezymiais vidiniais jtempimais,
todél jj galima pjaustyti ir mechaniskai apdirbti. Stiklas gali jtriikti dél mechaniniy ar terminiy priezasciy. Terminiai
jtempimai atsiranda dél uzdengty viety arba Seséliy, karSto oro kiSeniy dél nepakankamos cirkuliacijos, kt. (zr. 16

skyriy).

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
PVM kodas LT245788219 LT-08105 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370315) 24101
JAR tvarkytoja V] Registry centras Gamyba ir korespondencijos adresas: Faksas  (+370315) 78181
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Verslo g. 10, El. pastas info@glasslt.com
A.s.LT11 2150 0510 0003 8199 LT-62175 Alytus, Lietuva www.glasslt.com

-6 -




=

N[ —
-

PRIEDAS Nr. 2 Ei" %
2022-12-23 STIKLO PAKETU GAMYBA
Versija Nr. 7

Stiklo pakety pavirsiaus drégnumo zonos

Drégmes issilaikymas iSorinéje stiklo pakety puséje gali kisti dél voleliy, pirsty antspaudy, etikeCiy, vakuuminiy
stiklo laikikliy, kt., poveikio. Skirtingo drégnumo zonos gali matytis, kai stiklai sudréksta dél rasojimo (kondensato),
lietaus arba plovimui naudojamo vandens.

Anizotropija

Anizotropija — tai reiSkinys, biidingas gridintiems stiklams dél vidiniy jtempimy, atsiradusiy gridinimo proceso
metu. Dél skirtingy jtempimo zony susidaro dvigubas Sviesos spinduliy |TZis. Esant poliarizuotai dienos Sviesai, dél Sio
reiskinio pastebimi tamsas ratai arba juostos.

31 pav. Anizotropija grudintame stikle

MedZiagy suderinamumas

Stiklo paketuose naudojami hermetikai, laminuoty stikly plévelés, stikly dangos, jungtys, rémeliai ir kt. — tai
cheminés medziagos, galincios reaguoti su kitomis medziagomis. Vyksta cheminiy medziagy migracija tiesioginio ar
netiesioginio kontakto metu. Reakcijg gali pagreitinti tiesioginis kontaktas tarp medZziagy, molekuliné migruojancio
medZiagos mase, aplinkos temperatiira, komponenty kiekis, migruojanciy medziagy tirpumas. Montavime naudojamos
medziagos (sandarinimo hermetikai, klijai, kaladélés ir kt.) turi blti iSbandytos su stiklo paketuose naudojamomis
medziagomis — atliekamas cheminio suderinamumo testas. Kai medziagos yra nesuderintos, jvyksta butilo
suskystéjimas ir iSsiliejimas j stiklo paketo kameros vidy, laminuoty stikly iSsilaminavimas, pazeidziama stikly ar stiklo
paketo vizualineé kokybé ir sandarumas. Stiklo pakety gamintojas, negalédamas kontroliuoti kliento montavimo
medziagy pasirinkimo, negali atsakyti uz defektus, sukeltus dél medziagy nesuderinamumo.

Visuomet sitilome konsultuotis su stiklo pakety gamintoju.

Pastaba. Montuojant stiklo paketus j rémus rekomenduojame vengti naudoti tamsiaspalves medziagas, stiklo
paketams su emaliuotais stiklais naudoti konstrukcijas, kurios uZztikrins pakankama ventiliacijg. Sie faktoriai gali
padidinti temperatirg stiklo paketo pavirsSiuje ar viduje daugiau nei 60 °C. Didesné nei 60 °C temperatira gali sukelti
stiklo paketuose naudojamy medziagy cheminj garavima.

Selektyvinés ir saulés kontrolés dangos labiau absorbuoja saulés energijg, taip padidindamos temperatiirg
stiklo pavirSiuje ir stiklo paketo kameros viduje. Todél cheminis garavimas dazniau pasitaiko ir yra matomas ant
selektyviniy ar saulés kontrolés dangy.
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33 pav. Cheminis garavimas stiklo paketo viduje, virsijus rekomenduojama 60 °C temperatura
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16. STIKLO PAKETY SKILIMAI*

Norint iSvengti stiklo pakety skilimy, svarbu Zinoti jy tipus bei priezastis. Stiklo skilimo priezasciy atpazinimas
reikalauja didelés patirties, todél rekomenduojame, kad tai atlikty specialistai, turintys daugiamete patirtj.

Dazniausiai stiklo skilimo priezastj galima nustatyti pagal skilimo vaizdg. Taciau biina atvejy, kuomet tai padaryti
sudétinga. Visuomet rekomenduojame esant galimybei atlikti ir stiklo paketo ,atidengimo" ir apZitiros akta. Vertinant
skilimg, pradéti nuo skilimo vaizdo priskyrimo tam tikrai triikiy grupei: mechaniniy ar terminiy:

Mechaniniai: Stiklo paketo skilima gali sukelti labai didelé ilgalaiké apkrova susidaranti dél oro slégio, aukscio
skirtumo stiklo paketo gamybos ir jo montavimo vietoje, pastovaus stipraus véjo, sniego ir kt., ar trumpalaiké apkrova
susidaranti dél stiklo paketo pastatymo ant akmens ar metalo, netinkamy jtempimo juosty naudojimo ant
transportavimo stovy, smigio plaktuku j stiklajuoste ir kt.

Terminiai: Stiklo terminio trikimo priezastis yra temperattry skirtumas stiklo plokStumoje. Kritinis temperatiry
skirtumas paprastajam negrtdintam stiklui ~35 °C (Zr. 26 lent.). Visos salygos ir savybés, kurios didina §j skirtuma,
didina ir stiklo terminio trikimo tikimybe. Pvz.: kai saulé vienodai apSviecia visg stiklo pavirSiy, temperatira visame
stiklo plote pasiskirsto tolygiai ir skilimo pavojaus néra. Taciau, kai dalis to paties stiklo yra pavésyije, o kita dalis kaista
sauléje, gali susidaryti skilimg sukelsiantis temperattros skirtumas.

Grudintas stiklas gali atlaikyti ~200 °C temperatiiros skirtuma. Dél Sios priezasties griidinto stiklo terminis
trikimas, esant natiiralioms sglygoms, - praktiSkai nejmanomas. Jeigu negalima pasalinti veiksniy, didinanciy terminio
trukimo tikimybe, rekomenduojama naudoti griidintg stikly. DraudZiama tiesiai j negridintg stiklo paketa nukreipti
kondicionieriaus karsto arba Salto oro srautg. Taip pat prie stiklo paketo nerekomenduojama jrengti dirbtiniy Silumos
bei Sviesos Saltiniy.

Kritinis temperatiiry skirtumas stiklo plokStumai pagal stiklo tipa 29 lentelé
Kritinis temperatiry skirtumas, AT, °C
Stiklo tipas ir storis Neandirbt b
eapcirbta arba $lifuota krastiné Poliruota krastiné
bukinta krastiné

Paprastas ,Float", <12 mm 35 40 45
Paprastas ,Float", 15 mm ar 19 mm 30 35 40
Paprastas ,Float", 25 mm 26 30 35
Rastuotas 26 26 26
Armuotas-rastuotas ar 22 22 22
poliruotas-armuotas

Karsciu stiprintas 100 100 100
Grudintas 200 200 200
Laminuotas Sulaminuoto komponento Zemiausia reikSmé

Veiksniai didinantys ar maZinantys stiklo terminio triitkimo rizika 30 lentelé
Mazinantys veiksniai Didinantys veiksniai
Lygi vietové Kalnuota vietové
Jirinis klimatas Zemyninis klimatas
Siaurés Salys Piety Salys
Siauriné, Siaurés vakary fasado orientacija Rytiné, pietrytiné, pietiné fasado orientacija

Nelygus fasadas su vidiniais kampais, stogeliais,

Plokscias fasadas balkonais ir kt. konstrukcijomis

Pastatas atviroje vietoje Pastatas apsuptas kity pastaty, medziy
Maza saulés energijos absorbcija (iSorinis Didelé saulés energijos absorbcija (iSorinis stiklas
stiklas — skaidrus) — tonuotas, reflektinis, tonuotas — reflektinis)
Vidinis stiklas - neselektyvinis Vidinis stiklas — selektyvinis
Strukturinis stiklinimas Réminis fasadas
Tamsus fasado rémai Sviesus fasado rémai
UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
P Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas, Telefonas (+370315) 77201
! PVM kodas LT245788219 LT-08105 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370315) 24101
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30 lentelé (tesinys)

Mazinantys veiksniai

Didinantys veiksniai

Aliuminio rémai

Medzio rémai

Negilus stiklo jleidimas j rema

Gilus stiklo jleidimas j réma

Bukinti, Slifuoti, poliruoti krastai

Stiklo krastai be apdirbimo

Mazi stiklo lakSto matmenys

Dideli stiklo lakSto matmenys

Stiklas be uzdangy

ISorinés, vidinés uzdangos (Zaliuzés, roletai ir

pan.)

Judantys Seséliai ant stiklo

Nejudantys Seséliai ant stiklo

31 lentelé

Stiklo absorbcija, %

Terminio skilimo rizika

80-85 Labai auksta
60-70 Auksta
45-55 Vidutiné - auksta
30-40 Vidutiné

18 MaZa

Terminio trakio rizika priklauso nuo:

N

STIKLAS SU DANGA

<
E
—

! rﬂ

1SORINES AR VIDINES

UZDANGOS SALTINIAI

SILDYMO AR KONDICIONAVIMO  LANGO REMO STRUKTURA

NEJUDANTYS SESELIAI

34 pav. Veiksniai jtakojantys terminio trukio rizika

*Sandéliavimo, montavimo ar eksploatavimo metu dél mechaniniy ar terminiy priezasciy triikusiems stiklo paketams
garantija néra teikiama.
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Mechaniniy triakiy tipai
Aprasas: Stiklo triikio vaizdas:

Briaunos trukis nuo smugio;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trlkio pozymiai:

poliruotas stiklas, laminuotas stiklas, rastuotas
stiklas

stiklo paketo pastatymas ant akmens ar metalo;
smigis j krastine metaline dalimi;

kiti smugiai ir susidurimai;

netinkamy jtempimo juosty ant transportavimo
stovy naudojimas.

jtrukimo kampas visomis kryptimis, nestatus;
peréjimo kampas nestatus;

krastinéje matomos jvairaus dydzio kriauklés,
priklausomai nuo smugio stiprumo;

aiskus skilimo centras krastinéje.

Kampo trukis nuo smugio;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, laminuotas stiklas, rastuotas
stiklas

stiklo paketo pastatymas ant akmens ar metalo;
smugis j kampa metaline dalimi;
stiklo paketo vertimas per kampa.

jtrikimo kampas visomis kryptimis, nestatus;
peréjimo kampas nestatus;

kampe matomas aiSkus centras ir jvairaus dydzio
kriauklés ar kreiviniai jtrikimai, priklausomai nuo
smugio stiprumo;

skilimo linijos viduryje ar pereina iki stiklo
briaunos.

Briaunos trukis nuo spaudimo;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, laminuotas stiklas, rastuotas
stiklas

per mazos kaladélés, kai didelis stiklo svoris;
per didelis spaudimas priverZiant;
montavimo klaidos (pvz.: ne visiSkai jsuktas
réma tvirtinantis varztas);

per didelis spaudimas, tvirtinant medine
stiklajuoste be tarpinés.

jtrikimo kampas visomis kryptimis, nestatus;
peréjimo kampas nestatus;

néra kriaukliy krastinéje arba labai nedaug;
skilimo centras krastinéje.
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Poliruoto stiklo krastinés trikis;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, laminuotas stiklas, rastuotas
stiklas

mazi akmenukai tarp stikly;

plaktuko smugis j stiklajuoste;

kiti smugiai ir susidurimai.

jtrukimo kampas visomis kryptimis, nestatus;
peréjimo kampas nestatus;

triikio pradzia matoma briaunos zonoje;
galimos kriauklés (zvynai) skilimo centre.

Sugnybimo trukis;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, laminuotas stiklas, rastuotas
stiklas

per mazos ar netinkamos atraminés kaladélés, kai
didelis stiklo svoris;

neteisingas stiklajuostés montavimas;
neatsizvelgta | stiklo/rémo ilgio pasikeitima.

jtrikimo kampas visomis kryptimis, nestatus;
peréjimo kampas nestatus;

trikio pradzia matoma briaunos zonoje;
galimos kriauklés (Zvynai) skilimo centre;
daznai néra kreiviniy jtrukimy viduriniame plote.

Susukimo triikis;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, laminuotas stiklas, rastuotas
stiklas

nepakankamas stiklo storis ypac dvigubo
tvirtinimo atveju;

lango rémo jlinkis,

stiklo paketo gniuzdymas.

jtrukimo kampas visomis kryptimis, nestatus;
peréjimo kampas nestatus;

galimi kreiviniai jtrikimai viduriniame plote;
daznai ilgi jtriikimai matomi nuo krasto iki krasto.
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Pavirsiaus slégimo triakis;

vietos;

i$ 4 pusiy.
Trikio pozymiai:

skilimo centras néra matomas;

formos);
peréjimo kampas nestatus;
néra kriaukliy stiklo krastinéje.

Stiklo rGsis: poliruotas stiklas, laminuotas stiklas, rastuotas
stiklas
Priezastis: per didelé temperatiros, oro slégio apkrova ir/ar

aukscio skirtumas tarp gamybos ir montavimo

per mazy matmeny akvariumy stiklas tvirtinamas

jtrikimo kampas visomis kryptimis, nestatus;

eigos linijos nuo kampo iki kampo (S ar lanko

Stiklo triikis dél savio I;

Stiklo rasis: poliruotas stiklas, rastuotas stiklas,
visi negrudinti monolitiniai stiklai
PrieZastis: Sovimas ginklu.

mazas, apvalus jéjimo centras;
didesnis iSéjimo centras;

lygios, astrios centro briaunos;

apvali forma — status plokstumai Sivis;
ovali forma — jstrizas plokStumai Stvis.

Trikio pozymiai:

Stiklo triikis dél Saivio II;
Stiklo risis: laminuotas stiklas
Priezastis: Sovimas ginklu.

Trikio pozymiai:

centrg;

didesnis iS&jimo centras.

sutrupintas stiklas aplink perSovimo centrg;
dideli kreiviniai jtrikimai ar kriauklés aplink Stvio

kuo maZzesnis Sovinys ir didesné energija, tuo
mazesnis skilimo krastas ir Svaresnis perSovimas
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Trukis dél akmens sviedimo I;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, rastuotas stiklas,
visi monolitiniai stiklai

akmens ar kt. sunkaus daikto metimas;
jsilauzimas sunkiu daiktu (pvz. kaju).

netaisyklingas trukio centras;

eigos linijos iSsidésto stambaus voratinklio
pavidalu;

skilimo linijos dazniausiai pereina iki stiklo
briaunos.

Trukis dél akmens sviedimo II;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

laminuotas stiklas

akmens ar kt. sunkaus daikto metimas;
jsilauzimas sunkiu daiktu (pvz. kdju).

netaisyklingas trukio centras;

eigos linijos iSsidésto stambaus voratinklio
pavidalu;

skilimo linijos dazniausiai pereina iki stiklo
briaunos;

dazniausiai stiklas nepramusamas.

Terminiy trakiy tipai

Aprasas:

Stiklo trukio vaizdas

Normalus terminis trukis;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, rastuotas stiklas, laminuotas
stiklas

armuotam stiklui galimi nukrypimai dél
tinklelio

dalinis stiklo paketo uzdengimas Svieciant saulei;
didelé saulés energijos absorbcija (iSorinis stiklas —
tonuotas, reflektinis, tonuotas — reflektinis);
nejudantys Seséliai ant stiklo;

pakete sudéti garsa ir Siluma izoliuojantys su
saulés kontrolés funkcija stiklai be uzdengimo
tiesioginiuose saulés spinduliuose.

status briaunos jtrikimo kampas;

kreiviniy jtriikimy ar didesniy kriaukliy dazniausiai
néra;

trakio linija vingiuota, keicia kryptj ties Silumos ar
Salcio Saltiniu;

trikio pabaiga dazniausiai su kabliuku.

UAB “GLASS LT” Buveiné:
" Jmonés kodas 124578825 Konstitucijos pr. 26, 3 aukstas,
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Labai didelis terminis trukis;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, rastuotas stiklas, laminuotas
stiklas

armuotam stiklui galimi nukrypimai dél
tinklelio

prie pat stiklo atliekami virinimo darbai;
j stiklg nukreiptas karsto oro ventiliatorius;
kitoks stiprus jkaitimas.

status briaunos jtrikimo kampas;

kreiviniy jtrakimy ar didesniy kriaukliy dazniausiai
néra;

triikio linijos vingiuotos, keiCia kryptj ties Silumos
ar Salcio Saltiniu;

trukio pabaiga dazniausiai su kabliuku.

Tolygus terminis trukis I;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, rastuotas stiklas, laminuotas
stiklas. Armuotam stiklui galimi nukrypimai dél
tinklelio

tamsios démés ant stiklo (pvz.: lipdukai, reklamos
ir kt.)

stiklo dalinis uztamsinimas vidinémis Zaliuzémis;
stiklo uzdengimas dekoracija ar kt. objektu,
suteikianciu Sesélj.

status briaunos jtrikimo kampas;

kreiviniy jtrikimy ar didesniy kriaukliy dazniausiai
néra;

trikio linijos Siek tiek vingiuotos, eina paraleliai
Silumos ar SalCio Saltiniui;

trikio pabaiga dazniausiai be kabliuko.

Tolygus terminis trukis II;

Stiklo rasis:

Priezastis:

Trikio pozymiai:

poliruotas stiklas, rastuotas stiklas, laminuotas
stiklas. Armuotam stiklui galimi nukrypimai dél
tinklelio

tamsios démes ant stiklo (pvz.: lipdukai, reklamos
ir kt.)

stiklo uzdengimas dekoracija ar kt. objektu,
suteikianciu Sesélj.

status briaunos jtrikimo kampas;

pradzioje kreiviniy jtrikimy ar didesniy kriaukliy
dazniausiai néra;

trakio linija tiesi, keicia kryptj ties Silumos ar Salcio
Saltiniu;

pasitaiko banguotos linijos krypties pasikeitimo
vietoje;

triikio pabaiga dazniausiai be kabliuko.

UAB “GLASS LT” Buveiné: Telefonas (+3705) 2351032
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Terminis kirmino formos trukis;

Stiklo rasis: poliruotas stiklas, laminuotas stiklas.

Priezastis: prie pat stiklo atliekami virinimo darbai;

j stiklg nukreiptas karsto oro ventiliatorius;
kitoks stiprus taskinis jkaitimas.

Trikio pozymiai: stiklo ploto viduryje;

nejmanoma atskirti triikio pradzios ir pabaigos;
kirmino ar S formos be didesnio krypties
pasikeitimo.

Kiti trakiai

Spontaninis stiklo skilimas — jtakotas nikelio sulfido (NiS) priemai$y gridintame stikle. Sis skilimas budingas
tik gridintam stiklui, kai eksploatavimo metu, veikiant stikly temperatdriniams pokyCiams, NiS priemaiSa pleciasi
daug greiCiau, nei pats stiklas. Stiklo vidinés jégos neatlaiko tempimo ir stiklas skyla j daug mazy gabaliuky. Jis yra
atsitiktinis ir nepriklauso nuo stiklo risies, stiklo pakety ar stiklo gamintojo, todél negali biti laikomas stiklo broku.
Norint sumaZinti spontaninio skilimo rizikg dél NiS priemaiSy uz papildomg mokestj galima uZsakyti HST (en. ,HEAT
SOAK TEST") testg. Sio testo metu sumazinama skilimo rizika, bet netgi ir HST testas visiSkai nepanaikina savaiminio
skilimo tikimybés.

35 pav. Spontaninio stiklo skilimo pradzia
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